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В связи с тем, что в настоящий момент применительно к материалам 
для низа обуви выделяют различные показатели и отсутствуют ТНПА, 
позволяющие оценивать свойства подошв из синтетических и искусст-
венных материалов, кроме резины, и устанавливающие требования к 
подобным материалам из отходов, было проведено априорное ранжи-
рование и расстановка приоритетности показателей. Выявлено, что 
приоритетными показателями являются показатели сопротивления 
истиранию и сопротивления многократному изгибу [1]. 

В настоящее время для определения износостойкости подошвенных 
материалов используют методики проведения исследований на приборах 
типа Шоппера (ГОСТ 23509–79 Резина. Метод определения сопротив-
ления истиранию при скольжении по возобновляемой поверхности) и типа 
Грассели (ГОСТ 426–77 Резина. Метод определения сопротивления 
истиранию при скольжении). Однако, данные установки и методики не 
являются универсальными. Поэтому разрабатывались схема и методика 
для проведения испытаний на приборе, позволяющим получить харак-
теристики истираемости материалов и деталей для низа обуви при 
скольжении по возобновляемой и невозобновляемой поверхностям на 
одном приборе с более простой конструкцией. Полученные данные 
испытаний на истирание образцов сопоставляются с данными, получен-
ными на приборах типа Шоппера и Грассели.  В результате выявлено, что 
график и уравнение тренда сопоставительного анализа имеют зависимость, 
которая описывается полиномиальной моделью третьей степени с 
коэффициентом аппроксимации 0,83…0,84 и линейной с 0,71…0,72, что 
свидетельствует о хорошей связи между полученными результатами. 
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