
Изучив и проанализировав существующие автоматические управляе­
мые системы транспортных средств, нами разработана конструкция авто­
матизированной системы «Трансбот», которая предназначена для пере­
мещения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, оборудования.
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Характерной особенностью кожевенного производства является 
большое количество отходов и ценных побочных продуктов, образую­
щихся при выработке основного продукта. Учитывая то, что затраты на 
сырье в себестоимости выпускаемой продукции на кожевенных предпри­
ятиях составляют свыше 70%, то в условиях рыночной экономики эко­
номное и рациональное использование образующихся вторичных матери­
альных ресурсов, имеет важное народохозяйственное значение.

Отходы кожевенного производства образуются на различных опера­
циях технологического процесса производства кожи. Вид образующихся 
отходов и их количество зависят от вида исходного сырья, применяемой 
технологии, стадии обработки, назначения конечного продукта и т. д. 
Большую часть отходов кожевенной промышленности можно выгодно ис­
пользовать, а их переработка становится во многих случаях базой для но­
вых промышленных отраслей народного хозяйства. Наряду с экономией 
сырья и материалов использование отходов производства способствует 
также охране окружающей среды, что является важным фактором для ко­
жевенной промышленности.

Однако, следует отметить, что ценные отходы, получаемые на коже­
венных заводах, не всегда используются достаточно эффективно, а суще­
ствующие методы переработки отходов кожевенного производства часто 
являются достаточно трудоемкими и экономически неэффективными. В 
связи с этим в последние годы, на кожевенных предприятиях республики 
остро встает вопрос утилизации образующихся отходов.
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С целью подробного изучения данной проблематики, определения 
наиболее приоритетных направлений и новых методов переработки отхо­
дов был осуществлен их количественный анализ и исследованы основные 
направления использования на ведущих кожевенных предприятиях Рес­
публики Беларусь -  ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» и ОАО 
«Минское производственное кожевенное объединение».

Как показали результаты исследования, общее количество отходов, 
образовавшихся в процессе кожевенного производства за 2010г. и 1-й 
квартал 2011г. составило: на ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» -  
2517 тонн, ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» -  
6599,9 тонн.

Структура отходов кожевенных предприятий представлена на ри­
сунке 1.

Анализ данных, представленных на диаграмме, показал, что на ОАО 
«Бобруйский кожевенный комбинат» в настоящее время образуются и 
подлежат переработке четыре основные группы кожевенных отходов. Это 
ил очистных сооружений, мездра, стружка кожевенная и обрезь хромовая. 
Наибольший удельный вес в общем объёме образующихся отходов зани­
мает мездра (42,4%). Доля ила очистных сооружений и стружки хромовой 
составила соответственно 29,4% и 2,6 %. Наименьший удельный вес всех 
отходов составляет обрезь хромовая (2,2%).

ОАО «Бобруйский кожевенный ОАО «Минское производственное 
комбинат» кожевенное объединение»

8.3  1

29.4

Я В - мездра; iS ! -  ил активный очистных сооружений; СИЗ -  стружка ко­
жевенная; О -  обрезь хромовая; Ш  -  гольевая обрезь и краевые участки;

И  -  сало-сырец

Рисунок 1 -  С труктура отходов (% ), образующихся на кожевенных 
предприятиях Республики Беларусь

На ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» 
помимо 4-х основных групп отходов, выделяемых на ОАО «Бобруйский 
кожевенный комбинат», дополнительно выделяют и отдельно учитыва­
ются такие виды отходов, как гольевая обрезь и краевые участки, сало-сы­
рец . Отдельно подлежат учету три вида обрези: обрезь хромированного 
полуфабриката, обрезь хромированная спилковая, обрезь хромовая, полу­
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чаемые на различных стадиях технологического процесса кожевенного 
производства и содержащие различные количества дубящих веществ.

Наибольший удельный вес в общем объёме образующихся отходов 
на ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» занимает 
мездра (35,4%) и ил активный очистных сооружений (31,1%). Доля струж­
ки хромовой и обрези различных видов составила соответственно 9,8% и 
14,4 %. Незначительный удельный вес всех отходов составляют гольевая 
обрезь и краевые участки (8,3%) и сало-сырец (1,0%)

Анализ направлений использования образующихся на кожевенных 
предприятиях отходов (рисунок 2) показал, что на ОАО «Бобруйский ко­
жевенный комбинат» большинство образованных на разных стадиях коже­
венного производства отходов (77,8% от общего объема отходов) помеща­
ется на хранение на полигоне предприятия. Как показывает практика, 
предприятие не осуществляет захоронение отходов. Переработке подле­
жит лишь 22,2% образующихся кожевенных отходов, в т.ч, внутренними 
силами предприятия перерабатывается 4,8% отходов, 17,4% отходов в от­
четном периоде было реализовано сторонним организациям.

Анализ качественного состава переработанных на ОАО «Бобруйский 
кожевенный комбинат» отходов показал, что собственными силами пред­
приятия перерабатывается незначительная часть недубленых отходов 
(11,4% от общего объема недубленых отходов). Внешней реализации под­
лежит в основном хромовая стружка, что составило 66,9% от общего объ­
ема образующейся на предприятии хромовой стружки.

ОАО «Бобруйский кожевенный ОАО «Минское производственное 
комбинат» кожевенное объединение»

ШШг- хранение; ЯШ -  захоронение; □  -  внутренняя переработка; 
ЯЯ- реализация сторонним организациям

Рисунок 2 -  Анализ использования (% ) отходов, образующихся на кожевенных 
предприятиях Республики Беларусь

Анализ путей использования отходов, образующихся на ОАО «Мин­
ское производственное кожевенное объединение», показал, что в отчетном 
периоде 45,1 % всех образующихся отходов были переработаны внутрен­
ними силами предприятия. В основном (на 97,5%) внутренней переработке 
подлежали недубленые отходы кожевенного производства.

155



Все хромсодержащие отходы (54,9% от общего объема отходов) 
подлежали или захоронению или хранению. При этом хранению подлежит 
весь объем образовавшегося в отчетном периоде ила очистных сооруже­
ний и незначительная часть твердых хромсодержащих отходов (266,2 
тонн). Основная масса твердых хромсодержащих отходов (1332,5 тонн) 
вывозится для захоронения. Следует отметить, что в отличие от ОАО 
«Бобруйский кожевенный комбинат» предприятие практически не осуще­
ствляло в отчетном периоде реализацию образующихся отходов сторон­
ним организациям.

Затраты ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» на хранение от­
ходов в 2010 -  1 кв. 2011 гг. составили 9340, 666 тыс. бел. рублей. Из них 
45% от общей суммы затрат составили затраты на хранение ила очистных 
сооружений, 29,5% -  на хранение мездры, 21% - обрези хромовой и 1,2 % - 
стружки хромовой. Наиболее затратным для предприятия является хране­
ние на полигоне ила очистных сооружений и обрези хромовой. Так, стои­
мость хранения 1 тонны ила очистных сооружений составила 6,1 тыс. руб , 
обрези хромовой -  34,8 тыс. рублей. Это обусловлено высоким классом 
опасности обозначенных отходов, содержанием в них значительного коли­
чества органических веществ, оказывающих негативное влияние на окру­
жающую среду.

Затраты ОАО «Минское производственное кожевенное объедине­
ние» на захоронение отходов в 2010 -  1 кв. 2011 гг. составили 176033,5 
тыс. бел. рублей, на хранение отходов -  3821,6 тыс. бел. рублей.

Таким образом, в результате проведенных исследований было уста­
новлено, что на кожевенных предприятиях республики в настоящее время 
существует реальная необходимость переработки образующихся отходов. 
При этом наиболее остро для предприятий стоит вопрос утилизации хром­
содержащих отходов кожевенного производства: ила активного очистных 
сооружений и хромовой стружки и обрези, которые в настоящее время ни 
на одном из анализируемых предприятий не перерабатываются и являются 
лишь дополнительным источником затрат.

Разработка и реализация практических мероприятий, направленных 
на решение этой проблемы, позволит существенно уменьшить запасы ко­
жевенных отходов на полигонах, снизить затраты на их хранение и захо­
ронение, улучшить экологическую обстановку в зоне комбинатов, а также 
обеспечить возможность получения дополнительной прибыли от исполь­
зования ценных вторичных ресурсов.
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