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Разработанная конструкция робота требует экспериментальной проверки.  
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Высокопроизводительный и экономичный процесс сварки взрывом позволяет 
получать соединения практически любых разнородных металлов и сплавов с 
прочность на уровне основных металлов. Для ряда металлических соединений 
сварка взрывом по номенклатуре типоразмеров, производительности и 
себестоимости не имеет альтернатив. Одкако ее применение ограничивается 
наличием полигонов, каменоломен, отработанных шахт и т. д. Для реализации 
сварки взрывом непосредственно в производственных цехах, полевых условиях 
разработано специальная переносная камера, представленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 ‒ Общий вид мобильной камеры для сварки взрывом 

 

Наружный корпус установки выполнен сплошным, а внутренний ‒ 
перфорированным. Такая конструкция внутреннего корпуса способствует 
разрушению взрывной волны. При этом уменьшается силовое воздействие на 
наружный корпус, и минимизируется общий вес всей установки.   
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